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Resumo

Nos ultimos anos, muitos métodos para a analise dos desreguladores endécrinos (DE) em
amostras de aguas foram publicados, porém ainda ha dificuldade na detec¢cdo destes compostos nas
matrizes ambientais justamente por serem encontrados na faixa de g e ng, necessitando assim de
métodos analiticos sensiveis e com baixo limite de deteccdo. Apesar da alta sensibilidade do HPLC,
esta técnica tem algumas limitagcdes e necessita de técnicas de pré-concentracdo dos analitos antes
de injecdo no equipamento. A eficiéncia dos cartuchos de SPE depende de alguns pardmetros como
o volume de quebra. Neste trabalho avaliou-se trés diferentes adsorventes na pré-concentracao de
DE de trés categorias diferentes: produtos farmacéuticos (sulfametoxazol, trimetoprima e
diclofenaco), horménios (estrona, 17pB-estradiolacetate ¢ 17p-estradiol) e materiais plasticos
(bisfenol A) em solucdo aquosa multicomponente . Os adsorventes foram: uma silica modificada
(octadecilsilano) - DSC-18 (Supelco) e dois polimeros, um divinilbenzeno-N-vinilpirolidona - Oasis
HLB ® (Waters) e um estireno-divinilbenzeno modificado com butirolactona - Strata-X ™
(Phenomenex). Os parametros selecionados para avaliar o melhor adsorvente foram volume de
quebra, recuperacado e a capacidade de adsorcdo. Os resultados mostraram que os cartuchos Oasis e
Strata apresentaram boa separacdo e capacidade seletiva, sugerindo que eles podem ser Uteis para a
técnica de pré-concentracao.
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EVALUATION OF SOLID ADSORBENTS FOR DETERMINATION OF ENDOCRINE
DISRUPTERS IN SEWAGE

Abstract

In recent years, many methods for analyzing endocrine disrupters (ED) in water samples
were published, but it is still difficult to detect these compounds in the environmental matrices
precisely, because they are found. Despite the high sensitivity of HPLC, this technique has some
limitations and requires technical preconcentration of analytes before injection equipment. The
efficiency of the SPE cartridges depends on several parameters such as breakthrough volume, which
determines the maximum volume of water sample can be pre- concentration the cartridge. In this
study three different adsorbents preconcentration of ED three different categories: pharmaceuticals
(sulfamethoxazole, trimethoprim and diclofenac), hormones (estrone, 17p-estradiolacetate and 17f-
estradiol) and plastics (bisphenol A) in solution agueous multicomponent. The adsorbents were: one
modified silica (octadecylsilane) - DSC-18 (Supelco), and the two polymers, one divinylbenzene-N-
vinilpirolidona - Oasis ® HLB (Waters), and a styrene-divinylbenzene modified with butyrolactone
- Strata-X ™ (Phenomenex). The parameters selected for evaluating the best adsorbent were
recovery and adsorption capacity. The results showed that the Oasis and Strata cartridges showed
good separation and selective ability, suggesting that they may be useful technique for

preconcentratlon
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1. INTRODUCAO

As substancias denominadas desreguladores endocrinos (DE) sdo uma categoria recente de
poluentes ambientais que interferem nas fungdes do sistema endocrino. Essas substancias séo
encontradas no meio ambiente em concentragdes da ordem de ug L'e ng L e sdo suspeitas de
causarem efeitos adversos a saude humana e animal. Os DE abrangem uma grande faixa de classe
de substancias com estruturas distintas, incluindo hormonios sintéticos e naturais, substancias
naturais e uma grande quantidade de substancias sintéticas (Bila e Dezotti, 2007).

As substéncias classificadas como DE, incluindo substancias naturais e sintéticas, usadas ou
produzidas para uma infinidade de finalidades podem ser agrupadas em duas classes: 1. substancias
sintéticas - utilizadas na agricultura e seus subprodutos, como pesticidas, herbicidas, fungicidas e
moluscicidas; utilizadas nas industrias e seus subprodutos, como dioxinas, PCB, alquilfendis e seus
subprodutos, HAP, ftalatos, bisfenol A, metais pesados, entre outros; compostos farmacéuticos,
como os estrogénios sintéticos DES e 17a-etinilestradiol e, 2. substancias naturais - fitoestrogénios,
tais como, genisteina e metaresinol e estrogénios naturais 17p- estradiol, estrona e estriol (Bila &
Dezotti, 2007)

O monitoramento da presenca de DE no meio ambiente tem sido realizado em uma grande
variedade de estudos em todo mundo. No ambiente aquético, essas substancias sdo encontradas nas
aguas superficiais e de subsolo, sedimentos marinhos, solo, efluentes e lodo bioldgico das ETEs e
agua potavel. Sdo continuamente introduzidos no meio ambiente em concentracdes detectaveis e
podem afetar a qualidade da agua, a saude dos ecossistemas e, potencialmente, impactar o
suprimento de agua potavel.

A determinacdo analiticas destes compostos em efluentes de ETE, em aguas de rios, de
subsolos e agua potavel requer ainda o desenvolvimento de métodos mais sensiveis para a deteccao
de concentragdes na faixa de pg/L e ng/L (Bila e Dezotti, 2007). A utilizagdo do HPLC é
interessante para determinacdo dos DEs em efluentes sanitarios e em agua superficial. Porém,
apesar da alta sensibilidade do HPLC, esta técnica tem algumas limitacdes e necessita de técnicas
de pré-concentracdo dos analitos antes de injecdo no equipamento.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiéncia de trés adsorventes sélidos comerciais
(DSC-18, Oasis® HLB e Strata™-X), utilizados na pré-concentracdo de desreguladores enddcrinos
(DE) (Sulfametoxazol, Trimetoprima e 17B-Estradiol Acetato). Busca-se assim um
desenvolvimento analitico para avaliacdo da capacidade de diferentes sistemas de tratamento de
esgotos em remover DE.

2. MATERIAL E METODOS

Uma solucdo estoque de 1000 mg. L™ dos compostos foi preparada em metanol (grau
HPLC, VETEC) a partir dos padrdes adquiridos da Sigma-Aldrich. Em seguida, foram preparadas
solucdes de trabalho em diluicBes com agua deionizada com concentragdo de 5 mg. L™ para teste de
adsorcdo. As concentragdes dos compostos foram analisadas por cromatdgrafo liquido Shimadzu
(20A prominence) com detector por arranjo de diodo (SPD-M20A) (230nm), duas bombas (LC-
20AT), forno (CTO-20A), desgaseificador (DGU-20A3), coluna Hichrom5 C18, 25 cm x 4,6mm,
com eluicdo por gradiente (Acetonitrila/HCI 0,1%): aumento de 10 até 100% de acetonitrila em 10
minutos, retornando a 10% em 4 minutos. O fluxo inicial foi de 1,4 mL.min e apds 5 minutos de
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corrida o fluxo foi aumentado para 2,0 mL.min™. A temperatura do forno foi mantida em 35°C.
VVolume de inje¢éo de 20 pL.

Foram testados trés adsorventes comerciais: uma silica modificada (octadecilsilano)- DSC-
18 (Supelco), dois polimeros, um divinilbenzeno-N-vinilpirolidona - Oasis® HLB (Waters) e um
estireno-divinilbenzeno modificado com butirolactona - Strata™-X (Phenomenex).

Trés colunas de polietileno (6,6 cm x 1,3 cm d.i) foram preenchidas com massas conhecidas
dos adsorventes comerciais testados correspondentes a 0,7 cm de leito, o qual foi percolado com 1 L
de solugdo multicomponente com fluxo de 1,0 mL/min em processador manual Vacuum Manifold
(modelo Speed Mate 12; damarca Apllied Separations) o qual era conectado a uma bomba a vacuo
(modelo VP-24; marca MFS), o fluxo foi mantido com o auxilio de equipamentos de uso hospitalar
(marca: Embramed).

As curvas de ruptura do modelo de pré-concentracdo foram obtidas plotando C/C, versus o
volume. Aliquotas de 10 mL foram coletadas do final da coluna e, em seguida, analisadas as
concentragdes dos desreguladores enddcrinos.

Uma curva de ruptura ideal é mostrada na Figura 1, onde C, é a concentracéo inicial afluente
a coluna de adsorcdo. O ponto de ruptura (breakpoint) (Cp,V}) acontece quando a concentracdo de
saida € igual a 5% de C,, sendo assim V}, é 0 volume de ruptura ou volume de quebra, apds o qual o
adsorvente ja comeca a perder eficiéncia de adsorcdo. A coluna atingiu completa saturacdo, quando
a concentracao Cy aproxima de C, (Bielicka-Daszkiewicz e VVoelkel, 2009; Sousa et al., 2010).

A méxima capacidade de adsorcdo dos compostos na coluna é dada pela Equacdo 1 (Moura
etal., 2011; Sousa et al., 2010):
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Figura 1 — Curva de ruptura ideal (FONTE: Sousa et al., 2010).
3. RESULTADOS E DISCUSSAO

As propriedades fisicas de caracterizagdo das particulas dos adsorventes estdo descritas na
Tabela 1.
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Tabela 1 — Propriedades fisicas de caracterizagdo das particulas dos cartuchos DSC-18, Oasis HLB
e Strata-X

Parametro Unidade DSC-18 Oasis® HLB Strata™-X
Avrea de superficie (m?/g) 463 823 818
Diametro do poro (A) 73 82 88

Volume do poro (mL/g) 0,85 1,34 1,26
Diametro da particula (um) 53 30,3 28

As curvas de ruptura do farmaco sulfametoxazol nos diferentes adsorventes testados sdo
mostradas na Figura 2. Os resultados indicam que os volumes de ruptura sdo 100, 170, 170 mL para
0s adsorventes DSC-18, Oasis® HLB e Strata™-X, respectivamente, e que os volumes de saturacdo
séo 260, 410, 410 para os adsorventes DSC-18, Oasis® HLB e Strata™-X, respectivamente. Assim,
observa-se um bom comportamento dos adsorventes Oasis® HLB e Strata™-X..
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Figura 2 — Curvas de rupturas do farmaco sulfametoxazol nos trés adsorventes

Ja para o farmaco trimetoprima foi possivel observar maiores valores de Vy e Vy para todos
0s adsorventes estudados. Foram obtidos volumes de ruptura de 160, 260, 180 mL para 0s
adsorventes DSC-18, Oasis® HLB e Strata™-X, respectivamente, e os volumes de satura¢éo foram
700, 700, 710 para os adsorventes DSC-18, Oasis® HLB e Strata™-X, respectivamente. Assim,
observa-se um bom comportamento do adsorvente Oasis® HLB

As curvas de ruptura do hormonio 17p-Estradiol Acetato apresentaram comportamento
similar ao do farmaco trimetoprima, com volumes de ruptura de 150, 160, 170 mL para 0s
adsorventes DSC-18, Oasis® HLB e Strata™-X, respectivamente, e 0s volumes de saturacdo foram
710, 690, 260, para os adsorventes DSC-18, Oasis® HLB e Strata™-X, respectivamente. Assim,
observa-se um bom comportamento dos adsorventes Oasis® HLB e Strata™-X

Departamento de Engenharia Hidraulica e Ambiental — Universidade Federal do Ceara. *carlab.vidal@gmail.com
Departamento de Quimica Aplicada - Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul
®Departamento de Quimica Analitica e Fisico-Quimica — Universidade Federal do Ceara




AGUA * DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL

ABRH

AASSOCIAGAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

L Trimetoprima
0’8 ] I
=0
o 0,6 -
o
o
04 -
0,2 - v .
O _'VVVVVVVVVVVVV 'J . . . . . .
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Volume (L)
=¢—C-18 === Oasis Strata-X

Figura 3 — Curvas de rupturas do farmaco trimetoprima nos trés adsorventes
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Figura 4 — Curvas de rupturas do horménio 17p-Estradiol Acetato nos trés adsorventes

A Tabela 2 apresenta os resultados de capacidade de adsorcdo para os diferentes
adsorventes. Foi possivel notar que o Oasis® HLB foi o adsorvente mais eficiente em termos de
capacidade de adsorcdo para todos os compostos, com excecdo dol7p-Estradiol Acetato, que
revelou ter uma capacidade de adsor¢do um pouco melhor quando adsorvido no Strata™-X. Isto
pode ser explicado devido a area superficial do Oasis® HLB ser superior a dos outros adsorventes.
Este parametro esta diretamente relacionado a capacidade de adsorcdo, pois quanto maior a area
superficial de um adsorvente, maior sera 0 numero de sitios ativos disponiveis para interacdo do

adsorvente com o adsorvato.

Tabela 2 — Capacidades de adsor¢do dos compostos em diferentes adsorvente em sistema de leito
fixo. Condicdes: C, 5 mg. L™ de cada composto em solucéo multicomponente, fluxo 1mL. min™.

Compostos Q (mg. g?)

DSC-18 Oasis® HLB

Strata™-X
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Sulfametoxazol 1,7 9,1 3,2
Trimetoprima 7,3 21,8 13,68
17pB-Estradiol Acetato 1,2 2,5 2,7

Os resultados dos volumes de ruptura mostraram também que o adsorvente Oasis® HLB foi
superior aos outros, possibilitando o tratamento de maior volume de amostra, sendo 0 mais eficiente
dos trés adsorventes quando aplicado em pré-concentracdo de amostras contendo esses
desreguladores enddcrinos.

Atualmente estdo sendo realizados estudos de recuperacdo dessas amostras depois de
saturadas nos adsorventes.

4. CONCLUSOES
Dentre os trés materiais testados, os dois adsorventes poliméricos Oasis® HLB e Strata™-X
foram superiores em termos de capacidade de adsorcdo em relacdo a silica modificada (DSC-18).
Além disso, foi possivel com o cartucho Oasis® HLB a obtencdo de maiores volumes de ruptura e
saturacdo para os trés desreguladores enddcrinos, possibilitando assim tratamento de maior volume
de amostra.
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